
Coefficient Kmod 
dépend de la classe de service et de la durée de chargement

Classes de service
sont définies en fonction de l'exposition à l'humidité (donc des conditions de mise en oeuvre)

classe de service 1 classe de service 2 classe de service 3

bois en volumes intérieurs 
chauffés 

bois dans des locaux non
chauffés

en permanence 

bois à l'extérieur 

Classes de durée
est définie par l'action de plus courte durée


