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CLASSES DE QUALITE (Visserie)
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Les classes de qualité définissent les matériaux pour la
visserie 'aprés leurs caractéristiques mécaniques (le | 50
choix du matériau et les traitements thermiques éventuels
sont laissés 4 linitiative du fabricant a condition que les a0 V.
caractéristiques mécaniques soient respectées).
La classe de qualité est indiquée par deux nombres : 0 pd
® e premier correspond au centiéme de la résistance
minimale a a traction exprimée en mégapascals ;
= le second multiplié par le premier donne le dixiéme de
Ia limite nominale d'élasticté en mégapascals. 20 7/

m Resistance minimale a a traction
5 100 =500 MPa

= Limite minimale d'lasticité :
58 10= 400 MPa.
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* m - résistance mnimal a a uplure par tacton en mégepascals. e = Limie mnmale d'8aslicté en mégapascals 11 WP = 1 o)
= Les qualtés tentes son les pus usueles
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