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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
 

TECHNICIEN DE SCIERIE 
 
 
 
 
 DURÉE : 11 à 14 heures       COEFFICIENT : 3 
 
 

 
E3 - ÉPREUVE PRENANT EN COMPTE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
 

SOUS ÉPREUVE E.32 - UNITE U32 
PRODUCTION DE SCIAGE ET VALORISATION 

 
 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE 

 
 

 
 

 
 

CE DOSSIER EST COMPOSÉ DES DOCUMENTS : DT 1/2 à DT 2/2 
 

 



 

DOSSIER TECHNIQUE 

 
 
CLASSEMENT D’ASPECT VISUEL DES BOIS RESINEUX : 
 
 Extraits norme européenne NF EN 1611-1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL  TECHNICIEN DE SCIERIE  

Épreuve E3 – Sous épreuve E.32 - Unité U32 -   Production de sciage et valorisation 

Durée : 11 à 14 heures Coefficient : 3 Document Technique : DT 1/2 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL  TECHNICIEN DE SCIERIE    

Épreuve E3 – Sous épreuve E.32 - Unité U32 -   Production de sciages et valorisation 

Durée : 11 à 14 heures Coefficient : 3 Document Technique: DT 2/2 

 


