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	Ensemble : Distributeur 4/2

Elément : Corps
Nombre : 500
Matière : EN573 AW-ALZn4.5Mg
	Opérateur : Candidat
	

	Phase
	Désignation
	Machine
	Schéma

	00
	Débit

Lopin de 70x62x50
	Scie alternative
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	200
	210
	Fraisage sur C.U.C.N. :

Usinage de la sous-phase 210 posage 1
	DMG MORI NH4000 DGC (porte pièce: Polymut 80)
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	220
	Fraisage sur C.U.C.N. :

Usinage de la sous-phase 220 posage 2
	DMG MORI NH4000 DGC (porte pièce: Polymut 80)
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	300
	Ebavurage
	Machine à ébavurer Spanec
	

	400
	Traitement de surface :

Anodisation dure
	Centre d’anodisation
	

	500
	Contrôle
	Machine à mesurer tridimensionnelle et contrôle conventionnel.
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