
ANNEXE 1 :  TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX METAUX & ALLIAGES METALLIQUES
Classement par ordre décroissant de tonnage: Acier & fontes, …., Zinc.

	

Familles
	
FONTES & ACIERS
	ALUMINIUM & ALLIAGES D’ALUMINIUM
	CUIVRE & ALLIAGES DE CUIVRE
	ZINC & ALLIAGES
DE ZINC

	
Minerais
	Minerai de fer:
Hématite, Magnétite, ..
	
Bauxite
	
Azurite, Bornite, Chalcopyrite, Cuivre natif, Malachite
	
Blende

	Transfor--mation 
	
Minerai de fer + Coke
	Alumine + Coke + Brai + Cryolithe +kWh
	
	
Calcination de la blende

	


Métaux
&
alliages
	FONTES
	ACIERS
	ALUMINIUM
	CUIVRE
	ZINC

	
	Fontes blanches
	


Aciers non alliés
	

Aluminium
non allié

généralement
Produits laminés
	


Cuivres non alliés
(Rouge saumon)
	


Zinc
Produits laminés

	
	Fontes grises à graphite lamellaire
	
	
	
	

	
	Fontes à graphite sphéroïdal
	
	
	
	

	
	Fontes malléables à cœur:
* Blanc
* Noir
	
	
	
	

	
Avec des éléments d’
addition
	
	Faiblement alliés
	
Alpax
	
Bronzes                 (Jaune or)
	
Zamak

	
	
	Fortement alliés
	
Duralinox
	
Cupro-aluminiums (Jaune pâle)
	
Kayem

	
	
	
	Duralumin
	Laitons                 (Jaune vert)
	
Ilzro 12

	
	
	
	Etc …
	Maillechorts         (Jaune blanc)
	

	LEXIQUE:
	Brai         =
	Résidu de la distillation du pétrole.
	Magnétite =
	Oxyde naturel de fer.

	
	Coke        =
	Combustible résultant de la distillation de la houille.
	               =
	Ce symbole indique que cette marque est déposée.

	
	Cryolithe =
	Florure naturel d’aluminium et de sodium.
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          ANNEXE 2 :  TABLEAU D’ELEMENTSANNEXE 3 : PRIX COMPARATIFS DES MATERIAUX




	
ELEMENTS
	
Symboles
	Masse volumique
( en g/cm3)
	[image: ]Température de fusion en °C

	Aluminium
	Al
	2,7
	659

	Antimoine
	Sb
	6,7
	630

	Argent
	Ag
	10,5
	960

	Béryllium
	Be
	1,9
	1 278

	Bore
	B
	2,45
	2 200

	Cadmium
	Cd
	8,64
	321

	Carbone
	C
	2,26
	

	Chrome
	Cr
	6,7
	1 830

	Cobalt
	Co
	8,93
	1 480

	Cuivre
	Cu
	8,96
	1 083

	Etain
	Sn
	7,32
	232

	Fer
	Fe
	7,9
	1 530

	Lithium
	Li
	0,55
	186

	Magnésium
	Mg
	1,74
	651

	Manganèse
	Mn
	7,3
	1 260

	Mercure
	Hg
	13,55
	- 38,6

	Molybdène
	Mo
	10,2
	2 570

	Nickel
	Ni
	8,8
	1 451

	Or
	Au
	19,4
	1 063

	Platine
	Pt
	21,35
	1 755

	Plomb
	Pb
	11,35
	327

	Silicium
	Si
	2,33
	1 460

	Titane
	Ti
	4,5
	1 760

	Tungstène
	W
	19,3
	3 600

	Uranium
	U
	19,1
	1 133

	Vanadium
	V
	5,5
	1 700

	Zinc
	Zn
	7,12
	419


RAPPELS:  exprimé en: g/cm3 ou kg/dm3 
[image: Une image contenant table

Description générée automatiquement]
              ANNEXE 4 :
HACHURES DES PRINCIPALES FAMILLES DE MATERIAUX











ANNEXE 4 : MASSE VOLUMIQUE DES PRINCIPAUX PLASTIQUES
[image: ]
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ICA Acétate de cellulose 240 | 46 [TraOp| TB | TB B
ABS |Acrylonitrile-butadiéne-styrene 990 | 60 |[TraOp| - B [B
[PMMA [Polyméthacrylate de méthyle 170 70 |[Tr90% | TB [B [B
[PAG6/6 [Polyamide type 6-6 090 ) 226 |TraOp| TB | TB | TB
PA 11 _[Polyamide type 11 040 - |TraoOp| TB [B [B
PC [Polycarbonate 200 | 120 Tr - AB | TB
[PE hd _[Polyéthyléne haute densité 940 | 120 |TraOp| TB [ TB | TB
PE bd _[Polyéthyléne basse densité 910 | 100 [TraOp| TB | TB | B
[PTFE [Polytétrafluoréthyléne 2100 | 260 Op - - B
[POM  |Polyoxyméthyléne 425| 85 [TraOp| - B [B
PP [Polypropyléne 900 | 135 |TraOp| - [B | TB
PS [Polystyréne 040 | 66 Tr [B [B M
[PSB [Polystyrene résistant aux chocs 980 | 60 [TraOp| TB [B B
SAN [Polystyreneacrylonitrile 075 | 90 |Tr60% | TB B B
[PVC U_|Polychlorure de vinyle (PVC rigide ou dur) 350 50 [TraOp| TB | M | TB
[PVC P_ [Polychlorure de vinyle (PVC souple ou mou) 160 | 65 |TraOp| TB B -
[ T © =] 1





image1.png
60

50

40

30

20

A Prix comparatifs
(ua)

¥ alliages
de
cobalt
PTFE/ polyimide renforcé
I8 téflon
nickel
"_et o
alliages ]
o bronze polyamide g
polyamidgé renforcé ]
AciErs PPS renforcé g
magnésium {oenen E
o alliés £
aliagos e ABS / polyamide / acétate de
s cellulose / PMMA / POM / PET
zino polyesters / époxy / MT
laiton KDL i aciers
aluminum | - [Faliages AR PS/PVC/PE/ PP/ UF
alliés
aciers au
Tontes grises carbone : E, XC, .. -

Prix comparatifs indicatifs (au kg) des principaux matériaux industriels (u.a. = unité arbitraire).





