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1 - Donnez la différence de fixation et orientation des grains (méthode de /4

poudrage) lors de la fabrication d’un abrasif :

2 — Selon I’échelle de granulométrie, que signifie le chiffre situé
aprés P sur une feuille de papier a poncer ? /1

3 —a) Lors du pongage d’un élément, quelle est la régle a respecter
concernant le choix de la granulométrie ? /1

3 —Db) Pourquoi faut-il respecter cette regle (explication et schémas /2
Obligatoires) ?
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4 —a) Donnez les définitions des différents poncage suivants ?
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4 - b) Il existe actuellement le pongage a I’eau et le pongage a sec, donnez les avantages et
les inconvénients de chacun.
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