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Permet de définir ou contrôler la composition de la matière correspondant à l’étiquetage
du produit, les caractéristiques d’armure et de contexture.

Armure : Rechercher le mode d’entrecroisement des fils de chaîne et de trame,
    afin de définir l’armure du textile.
· EPROUVETTE :
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Aucune préparation spéciale des éprouvettes est nécessaire.

Choisir une éprouvette contenant plusieurs fois le rapport d’armure.
· PRINCIPE :

Le rapport d’armure représenté sur le papier représente l’armure du tissu, 
donc la disposition des différents fils de chaîne et de trame.
· APPAREILLAGE :
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· MODE OPERATOIRE :

· Repérer l’endroit et l’envers de l’éprouvette.
· A l’aide d’une loupe, rechercher l’armure du tissu avec l’une des deux méthodes suivante :
· Le compte fil : 

· Positionner le compte fil sur l’échantillon

· Observer à travers la loupe
· Le microscope :                                                                                               

1. Mettre sous tension l’appareil avec l’interrupteur derrière l’appareil,

2.  Positionner l’éprouvette sur la platine de préparation (2),

3. Fixer l’éprouvette grâce à la pince de fixation (3),

4. Centrer la préparation avec les molettes de réglage(4)

5. Régler la distance d’observation de la tête binoculaire (5) avec les 2 mains 

jusqu’à obtenir un seul cercle de lumière,

6. Régler la luminosité (6), le condensateur (10) pour l’obtention d’un éclairage clair et uniforme,

7. Choisir l’objectif ayant le grossissement désiré (7),

8. Régler la commande de mise au point micrométrique (8),

9. Après réglages : observer la nature des fibres, la contexture du tissage et l’armure,

10. Remplir le PV 
Remarque :

Le microscope est un appareil scientifique de précision qu’il faut manipuler avec attention sans forcer. 

Eteindre la lumière immédiatement après utilisation.

· RAPPORT D’ARMURE :

C’est le nombre de fils de chaîne et de trame nécessaire pour la reproduction de l’armure.

Il s’inscrit dans un carré.
Les colonnes verticales de carrés figurant sur le papier d'armure, sont associées aux fils de chaîne et les rangées horizontales aux fils de trame ou duite. 
Colorier la case en noir sur le papier d'armure pour indiquer un entrecroisement d'un fil de chaîne passant au-dessus d'un fil de trame. 
Représenter le rapport d'armure complet en indiquant ses dimensions.


Exemple d’un rapport d’armure :

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



· 3 armures fondamentales : toile  sergé  satin 

Le rythme de l’armure :

C’est l’énoncé des pris et des sautés à chaque duite (ex : 2 pris, 1 sauté)

Contexture du tissu :

Nombre de fils de chaîne et de duite au centimètre
· EXPRESSION DES RESULTATS :

Représenter le rapport d’armure sur papier au complet.
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PRIS


Le carré noir représente le fil de chaîne qui passe 


au-dessus du fil de trame








SAUTE


Le carré blanc représente le fil de trame qui passe en dessous du fil de chaîne.











