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INTRODUCTION

L'industrie aéronautique intégre les contrdles non destructifs dans la maintenance de ses
aéronefs.

Nous allons voir la définition des C.N.D, les différentes méthodes ainsi que les types de
contrdle employes, son intérét et pour finir la qualification des personnels.

PLAN :

1-LesC.N.D

2 - Différentes méthodes employées
3 - Différents types de contrbles

4 - Intéréts des C.N.D

5 - La qualification du personnel

1LESC.N.D

Ils consistent & controler I'état d'une piece sans en altérer sa structure.
La dépose de la piece n'est pas systématique.

2 DIFFERENTES METHODES EMPLOYEES

On distingue principalement cing méthodes :

- Le ressuage,

- La magnétoscopie,

- Les courants de Foucault,
- Les ultrasons,

- La radiographie X.

3 DIFFERENTS TYPES DE CONTROLES
Controdles qualité :
Réalisés a différentes étapes de la fabrication :

- a I'elaboration,

- en cours de transformation,

- sur produits finis.
Controles de santé :

IIs se resument par des contréles de pieces en fonctionnement.
C'est la principale activité des spécialistes C.N.D.

4 INTERETS DES C.N.D.
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- Méthodes fiables,

- Peu ou pas de demontage

- Immobilisation limitée

- Disponibilité opérationnelle augmentee,

- On connait I'état de la piece donc la sécurité des vols est améliorée.

5 QUALIFICATION DU PERSONNEL
Deux niveaux de qualification par stage et par méthode :
- L'opérateur,

- Le vérificateur.

SEULS LES PERSONNELS TITULAIRES DES STAGES ADEQUATS SONT HABILITES
A EFFECTUER DES CONTROLES NON DESTRUCTIFS.

SYNTHESE

Nous avons vu :

- La définition des C.N.D.,

- Les différentes méthodes et les types de contrdle employés,
- Son intérét pour I'aéronautique,

- La formation des personnels.

Le prochain cours portera sur le principe de base de chaque méthode utilisée.
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212 METHODES

INTRODUCTION

Comme nous l'avons vu précédemment les méthodes de contréles non destructifs sont utilisées
dans I'aéronautique .

Les controles non destructifs permettent de connaitre I'état des piéces et donc d*améliorer la
sécurité et la maintenance.

Nous allons maintenant étudier les domaines d'applications des méthodes utilisées et leurs
principes de base.

PLAN :

1 - Ressuage

2 - Magnétoscopie

3 - Courants de foucault

4 - Ultrasons

5 - Radiographie X

6 - Synthese des méthodes en fonction du type de matériaux et défaut

1 RESSUAGE

1.1 Domaine d'application

Tous les matériaux non poreux.
Défauts débouchant en surface.

1.2 Principe de base

Aprés avoir decaper nettoyé et degraisser la piéce.

Un liquide est répandu a la surface de la piéce a controler.

Il est rouge ou jaune fluorescent.

Le liquide pénétre par capillarité dans les défauts.

Apreés un temps de pénétration, le liquide resté en surface est éliminé et la piéce séchee.

La mise en évidence des défauts s'effectue au moyen d'un produit révélateur qui attire le liquide a la
surface et donne une visualisation renforcée de ceux-ci.
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SURFACE 4
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2 LA MAGNETOSCOPIE

2.1 Domaine d'application

Matériaux ferromagnétiques.
Défauts de surface ou sous-jacents.

2.2 Principe de base

La piéce a contrdler est traversée par un champ magnétique.

Quand les lignes de champ rencontrent une absence de matiére ; il se crée un champ de fuite.

On saupoudre la piéce de particules ferromagnétiques pendant sa magnétisation.

Ces dernieres se concentrent sur le champ de fuite, formant un spectre de défaut et rendant la crique

visible.

POUR LES DEFAUTS
PRES DE LA SURFACE
DES MATERIAUX
FEREEUX
-MAGNETIQUES

A I'issue d'un contrdle il faut toujours démagnétiser la piéce.
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3 COURANTS DE FOUCAULT
3.1 Domaine d'application

Matériaux électriquement conducteurs.
Défauts de surface ou sous-jacents.

3.2 Principe de base

Lorsqu'une bobine est parcourue par un
courant alternatif, elle crée un champ
magnétique variable. I

N

Si on la place sur une piece électriguement >

conductrice, il s'y crée alors des courants
électriques tourbillonnaires dits "Courants
de Foucault™.

Ceux-ci generent leur propre champ
magnétique qui, en s'opposant a celui de la
bobine inductrice, va modifier I'impédance

Y

électrique de I'ensemble bobine - piéce.
L'analyse de ces variations d'impédances

est la base du contréle. / @ /
[ [

4 ULTRASONS

4.1 Domaine d'application

Matériaux homogenes.
Défauts de surface, sous-jacents ou internes.

4.2 Principe de base

L'excitation électrique d'un palpeur va générer dans la
piéce une onde mécanique.

Cette vibration se propage dans la matiére, elle est
renvoyeée en présence d'un defaut ou du fond de la
piéce.

On analyse I’onde de retour qui excite le palpeur

| AN
«—a : | Distancs
‘ b N
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5 RADIOGRAPHIE X

5.1 Domaine d'application

Tous matériaux.
Tous défauts de surface, sous-jacents et internes.

5.2 Principe de la méthode
Un tube a rayons X geneére des rayons X.

Le film radiographique est irradié par le rayonnement traversant la piéce ; une image se forme sur le
film par réaction chimique.

Cette image ne sera exploitable qu'aprés traitement du film radiographique (développement...).
Le procédé est equivalent dans son principe a la radiographie meédicale.

RAYONS X

-

¥ .

FILM Du plus clair

au
plus foncé

ATTENTION AUX DANGERS DU RAYONNEMENT
LA PROTECTION CORPOREL EST IMPERATIVE
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6 SYNTHESE DES METHODES EN FONCTION DU TYPE DE MATERIAUX
ET DEFAUTS

RESSUAGE

Défaut : Surface ou débouchant en surface.
Tous types de matériaux non poreux.
Etat de surface compatible avec les produits utilisés.

MAGNETOSCOPIE

Défaut : - Surface ou débouchant en surface.
- Sous-jacent.
Tous les matériaux ferromagnétiques.
Démagnétisation de la piéce obligatoire a I'issue du contrdle.

COURANTS DE FOUCAULT

Défaut : - Surface ou débouchant en surface.
- Sous-jacent.
Tous les matériaux électriqguement conducteurs

ULTRASONS

Défaut : - Surface ou débouchant en surface.
- Sous-jacent.
- Interne.

Tous les matériaux homogeénes

RADIOGRAPHIE

Défaut : - Surface ou débouchant en surface.
- Sous-jacent.
- Interne.

Tous les matériaux.

Nécessite une radioprotection

SYNTHESE
Les principales méthodes employées dans I'aéronautique sont :

- Le ressuage,

- La magnetoscopie,

- Les courants de Foucault,
- Les ultrasons,

- La radiographie X.

La diversité des matériaux utilisés ainsi que les défauts recherchés impliquent I'utilisation de
I'une ou plusieurs de ces méthodes qui different de par leurs domaines d'applications.
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